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Probenmaterial:

Zur Untersuchung lag das folgende Probenmaterial vor:

Probe 1: Proliner K Cobb 170 g/m?

Probe 2: Proliner 3 Cobb 165 g/m?

Probe 3: Promedium K leicht nassfest 135 g/m?
Probe 4: Promedium S 135 g/m?

Probe 5: Promedium 130 g/m?

Die Untersuchung wurde an einer Mischprobe durchgefiihrt.

Durchfiihrung der Untersuchungen

Prufzeitraum: 02.12.2020 bis 04.01.2021

. Bestimmung der flaichenbezogenen Masse *

Die Bestimmung erfolge gemaR DIN EN ISO 536:2012-11 an der unter Normalklima-Bedingun-
gen 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte gelagerten Probe mit reduzierter Anzahl an Praflingen.

Ergebnis: 147 g/m* 2 137 g Trockenmasse (TM)/m?

. Bestimmungqg des Feuchtigkeitsgehaltes *

Die Bestimmung erfolgte als Einfachbestimmung gemaR DIN EN 1SO 638:2009-01 im Anliefe-
rungszustand.

Ergebnis: 5.7 %

. Herstellung von Extrakten *

Die Extrakte wurden gemal der ,Methodensammlung zur Untersuchung von Papier, Karton und
Pappe fur den Lebensmittelkontakt‘ des BfR sowie gemaR DIN EN 645:1994-01, 647:1994-01
und 15519:2008-01 hergestellt. Die Auswahl geeigneter Verfahren zur Simulation des Stoffiiber-
gangs erfolgte nach dem ,Leitfaden zur Uberpriifung der Stoffiibergange von Bedarfsgegenstan-
den aus Papier, Karton und Pappe" des BfR.

\Wasser: 24 Stunden bei 23 °C

. Bestimmung von Methanal (Formaldehyd) im Wasserextrakt *

Die Bestimmung erfolgte gemaR DIN EN 1541:2001-07 photometrisch nach der Acetylacetonme-
thode.

Ergebnis: nicht bestimmbar < 0,004 mg/g
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5. Bestimmung von Pentachlorphenol (PCP) im Wasserextrakt *

Die Bestimmung erfolgte gemé&R DIN EN ISO 15320:2011-08 mittels GC-ECD nach Anreicherung
an einer Vorsaule und Veresterung.

Ergebnis: 0,02 mg/kg TM

6. Bestimmung der Schwermetalle in Verpackungen *

Die Bestimmung erfolgte nach Mikrowellenaufschluss mittels AAS bzw. ICP-OES. Sie erstreckt
sich auf die Metalle, die nach der europaischen Verpackungsrichtlinie 94/62/EG sowie nach der
US-amerikanischen CONEG-Gesetzgebung limitiert sind.

Ergebnis:
Blei (Pb): 55 mg/kg TM
Cadmium (Cd).  nicht bestimmbar < 0,5 mg/kg TM

Quecksilber  (Hg): nicht bestimmbar < 0,25 mg/kg TM
Chrom (Cr): 3.8 mg/kg TM

Grenzwert 100 mg/kg (Summe an Pb, Cd, Hg und Cr(VI)).

Kommentar.
Unter den Bedingungen des Aufschlusses wird der Gesamtgehalt an Chrom inklusive Chrom(VI) erfasst.

7. Bestimmung des Ubergangs antimikrobieller Bestandteile *

Die Bestimmung erfolgte gemaR DIN EN 1104:2019-01. Es wurden Priflinge von 10 mm Durch-
messer auf den beimpften Nahrboden aufgelegt und inkubiert. Die Hemmzone wird als Gesamt-
durchmesser (einschliellich Priifling) angegeben.

Ergebnis:
mit Aspergillus niger. Wachstum bis an die Priifstiicke heran.

mit Bacillus subtifis: Wachstum bis an die Prifstiicke heran.

Kommentar:

Nach aktuellem Normungsstand gilt der Nachweis einer Hemmzone erst dann als gesichert, wenn Zonen
ohne ein Wachstum der Testkeime mit einem Gesamtdurchmesser von mindestens 14 mm nachgewiesen
werden. Ein Ubergang antimikrobiell wirksamer Substanzen gilt als nicht nachgewiesen.
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Bestimmung von Phthalaten *

Die Bestimmung erfolgte gemé&R SOP 160.200 mittels GCMS in einem Acetonextrakt. Folgende
Verbindungen wurden beriicksichtigt:

Dibutylphthalat (DBP) [84-74-2]
Di(2-ethylhexyl)phthalat  (DEHP) [117-81-7]
Di-n-octylphthalat (DOP) [117-84-0]
Benzylbutylphthalat (BBP) [85-68-7]
Diisononylphthalat (DINP) [68515-48-0]
Diisodecylphthalat (DIDP) [26761-40-0]

Bestimmungsgrenze: Diisononylphthalat und Diisodecylphthalat 0,03 %
alle weiteren Verbhindungen 0,003 %

Ergebnis:

Es waren keine der oben aufgefiihrten Verbindungen bestimmbar.

. Bestimmung von Bisphenol A [80-05-7] und Bisphenol S [80-09-1] im Wasserex-

trakt *

Die Bestimmung erfolgte gemaR DIN CEN/TS 17497:2020-11 mittels HPLC-Fluoreszenz in ei-
nem Acetonitrilextrakt.

Ergebnis:
Bisphenol A: 1,4 ma/kg
Bisphenol S: nicht bestimmbar < 1 mg/kg

Bestimmung der Spezifischen Migration in Tenax® (Modifiziertes Polyphenylen-

oxid) *
Die Migration erfolgte gemaf der DIN EN 14338:2004-03.

Bedingungen: 10 Tage bei 40 °C
Prifmodus: einseitiger Kontakt

Anschlielend wurden die an Tenax adsorbierten fliichtigen Anteile extrahiert.

Gaschromatographische Untersuchung

Die Bestimmung erfolgte gemal SOP 160.200 mittels GCMS nach Extraktion mit Methyl-tert.-
butylether.

a) Summe der flichtigen Komponenten

Die Auswertung erfolgte semiquantitativ gegen den internen Standard deuteriertes Nonadecan.

Ergebnis: 0,53 mg/dm?
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b) Spezifische Auswertung

10.2.

11.

Zusatzlich wurde auf die aufgefiihrten fliichtigen Kontaminanten untersucht.

Ergebnis:

Diisopropylnaphthalin (DIPN) [38640-62-9] nicht bestimmbar < 0,05 mg/dm?
Sonstiges Lésungsmittel nicht bestimmbar < 0,05 mg/dm?
Benzophenon [119-61-9] nicht bestimmbar < 0,02 mg/dm?
4-Methylbenzophenon [134-84-9] nicht bestimmbar < 0,02 mg/dm?
Diisobutylphthalat [84-69-5] nicht bestimmbar < 0,02 mg/dm?
Dibutylphthalat [84-74-2] nicht bestimmbar < 0,02 mg/dm?
Di(2-ethylhexyl)phthalat [117-81-7] nicht bestimmbar < 0,05 mg/dm?
Di-(2-ethylhexyl)adipat [103-23-1] nicht bestimmbar < 0,05 mg/dm?
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentan-

diol-diisobutyrat (TXIB) [6846-50-0] nicht bestimmbar < 0,02 mg/dm?
Diethylenglykoldibenzoat [120-55-8] nicht bestimmbar < 0,002 mg/dm?
Benzyl-2-naphthylether [613-62-7] nicht bestimmbar < 0,002 mg/dm?

Mineral6l (MOSH/MOAH)

Die Bestimmung der paraffinischen, naphthenischen Mineralél-Kohlenwasserstoffe (MOSH) und
der aromatischen Mineraldl-Kohlenwasserstoffe (MOAH) erfolgte nach der vom deutschen ,Nati-
onalen Referenzlabor flir Stoffe, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kom-
men" veréffentlichten Methode.

Nach Extraktion mit Hexan wurde mittels on-line gekoppelter HPLC-GC-FID gegen interne Stan-
dards analysiert. In beiden Fraktionen wurde der chromatographisch nicht aufgeléste Berg inklu-
sive aufgesetzter Signale integriert. Kohlenwasserstoff-Verbindungen, die nicht zu den Mineral-
6len zéhlen, wurden bei der Quantifizierung abgezogen.

MOSH MOAH
< Cis Cis-<Cass | Cop-=Css <Css Ci-=Css
Ergebnis: < 0,04 0,38 0,34 < 0,04 0,04 mg/dm?

Bestimmung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) *

Die Bestimmung erfolgte gemaR Normentwurf mittels GCMS. Die folgenden Verbindungen wur-
den bericksichtigt:

Naphthalin [91-20-3] Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophen [205-43-6]
2-Methylnaphthalin ~ [91-57-6] Benzo[a]anthracen [66-55-3]
1-Methylnaphthalin ~ [90-12-0] Triphenylen/Chrysen [217-59-4]/[218-01-9]
Acenaphthylen [208-96-8] Benzo[b]fluoranthen [205-99-2]
Acenaphthen [83-32-9] Benzo[k]fluoranthen [207-08-9]
Fluoren [86-73-7] Benzo[e]pyren [192-97-2]
Phenanthren [85-01-8] Benzo[a]pyren [50-32-8]
Anthracen [120-12-7] Perylen [198-55-0]
2-Methylphenanthren [2531-84-2] Indeno[1,2,3-cd]pyren [193-39-5]
Fluoranthen [206-44-0] Dibenzo[a,h]anthracen [53-70-3]
Pyren [129-00-0] Benzo[g,h,i]perylen [191-24-2]

Benzo[c]phenanthren [195-19-7]

Bestimmungsgrenzen:  Acenapthylen, Fluoren, Fluoranthen, Triphenylen/Chrysen 0,03 mg/kg TM:;
alle weiteren Verbindungen 0,02 mg/kg TM.
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Ergebnis:
Phenanthren 0,05 mg/kg TM
Fluoranthen 0,04 mg/kg TM
Pyren 0,04 mag/kg TM

Weitere der oben aufgefihrten Verbindungen waren nicht bestimmbar.

Bestimmung von polybromierten Diphenylethern (PBDE) und polybromierten
Biphenylen (PBB)

Die Bestimmung erfolgte in Zusammenarbeit mit ARGUK-Umweltlabor GmbH, Oberursel mittels
GC-ECD bzw. GCMS in einem Aceton-Extrakt. Folgende Verbindungen wurden berlicksichtigt:

Tetrabromdiphenylether (TeBDE) Hexabrombiphenyl (HxBB)
Pentabromdiphenylether (£ PeBDE - 85, 99, 100) Octabrombipheny! (OBB)
Hexabromdiphenylether (HxBDE) Decabrombiphenyl (DBB)

Heptabromdiphenylether (HeBDE)
Octabromdiphenylether (£ OBDE - 196, 197, 203)
Nonabromdiphenylether (NBDE)
Decabromdiphenylether (DBDE)

Bestimmungsgrenzen:  PBDE 10 mg/kg; PBE 1 mg/kg

Ergebnis:

Es waren keine der oben aufgefiihrten Verbindungen bestimmbar.

Die Akkreditierung gilt fur die im Prufbericht mit * gekennzeichneten Priifverfahren (Registrier-Nr.
D-PL-14160-01-01 und D-PL-14160-01-02).

Ende des Berichts



